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Zawilgocenie - problem opiekuna ko$ciola

Wprowadzenie

Nasz $wiat si¢ zmienia, zmieniamy si¢ 1 my. Cieszy nas rozw0j nowych technologii, cieszy
ogromny wzrost $wiadomoS$ci znaczenia 1 wartoSci zycia, wyrazajacy si¢ na przyktad
upowszechnieniem zrozumienia potrzeby dbatosci o wiasne zdrowie. Jeszcze nie tak dawno
wielu ludzi uwazalo, ze lekarz jest w stanie lejkiem nala¢ zdrowia do ciala. Dzi$§ natomiast
obserwujemy paradoksalne zjawiska — nieznos$nie dtugie kolejki do lekarzy, ceny lekow, kryzys
medycyny ,,oficjalnej”, uzaleznionej od interesOw firm farmaceutycznych sprawily, ze wielu
ludzi postanowito wzig¢ wlasne zdrowie we wiasne rece. Przyspieszana przez mozliwosé
szybkiej wymiany informacji w Internecie moda na zdrowy styl zycia, szerzy si¢ btyskawicznie.
Szczegodlnie cieszy, gdy nawet bardzo mlodzi ludzie wymieniaja si¢ informacjami jak zadbac
o wilasne zdrowie, jak zapobiega¢ kosztownemu leczeniu, jak zy¢ madrze, w zgodzie z natura,
by nie napyta¢ sobie biedy, ktora nas bedzie trapi¢ po latach i przez lata.

Dlaczego o tym pisz¢? Koscioty — skarby naszego dziedzictwa, sg w wielu, stanowczo zbyt
wielu przypadkach, dotkniete choroba nadmiernego zawilgocenia®.

Nierownowaga wilgotnosciowa, czyli przewaznie nadmiar, ale niekiedy tez niedobor wilgoci
jest rzeczywistym, wielkim problemem gnebigcym ksiezy — opiekunéw kosciotéw 1 to nie tylko
tych zabytkowych! Szczegdlnie frustrujace sg sytuacje, gdy wbrew staraniom nie udaje si¢ go

1 Zagadnienie nieréwnowagi wilgotno$ciowej - czasem przesuszenia, ale najcze$ciej nadmiernego zawilgocenia
i metod rozwigzywania problemow z wilgocia szczegétowo omoéwitam w mojej ksigzce - B. J. Rouba - Pielegnacja
Swigtyni i innych zabytkéw. Ksigzka nie tylko dla ksigzy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Torun 2014,
w rozdziatach: 18. Dlaczego koscioty sg zawilgocone?; 19. Najpierw ,,zakreci¢ kran; 20. Kondensacja i juz troche
o klimacie wnetrza; 21. Co to sa wahania klimatyczne i dlaczego dobry klimat jest taki wazny; 22. Co zrobi¢, jesli
juz sa klopoty? W wydawnictwie pokonferencyjnym MNR w Szreniawie ukazala si¢ praca: B. J. Rouba -
Zagadnienia klimatu a bezpieczenstwo zbioréw — [w:] Materiaty z VI Miedzynarodowej Konferencji naukowe;j pt.
»Problemy muzeéw zwigzane z zachowaniem i konserwacja zbiorow”, Wyd. MNRIPR-S. Szreniawa 2015 r.,
S. 191-208. Jej przedruk (z niewielkimi jedynie zmianami) zostat opublikowany w lipcu 2017 w miesieczniku
technicznym ,,Chtodnictwo 1 klimatyzacja”, 7 (220) s. 48 - 56. Natomiast w materiatach z VII migdzynarodowe;j
konferencji zorganizowanej przez Muzeum w Szreniawie publikowany jest artykut autorki: Zawilgocenie jako
problem w ochronie budowli i zbioréw muzealnych Wyd. MNRIPR-S. Szreniawa 2017 r., s. 35 - 58. Traktuje on
w sposob dos¢ szeroki zagadnienie historii narastania problemu zawilgocen oraz rozwoju metod walki
z zawilgoceniem budowli.

Szukajac informacji o zawilgoceniu warto takze zajrze¢ do opracowania, ktérego Autor porzadkuje wiedze
0 przyczynach, dobrymi rysunkami ilustruje mechanizmy zawilgacania, jednak juz do przedstawianych przez
niego propozycji rozwiazan nalezy podej$¢ z dystansem, bowiem wpisuja si¢ one w nurt ,,ciezkiej chirurgii”:
https://www.slideshare.net/monczynski/metody-osuszania-zawilgoconych-budynkw. Inng wazna pracg jest
publikacja: J. Jasienko, Z. Matczak - Zasolenie i zawilgocenie murow ceglanych w obiektach zabytkowych —
diagnostyka, metodyka badan, techniki rehabilitacji, Wiadomos$ci Konserwatorskie 14/2003 s. 43-48
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fatwo pozby¢ a nawet najnowocze$niejsze metody okazuja sie zawodne. Nowoczesne
technologie - podobnie jak w ,,medycynie naprawczej” daja oszatamiajace mozliwosci, ale...
Ich stosowanie jest bardzo drogie, a skutecznos$¢ zalezna od wielu czynnikow, nad ktorymi nie
jest tatwo zapanowac.

Problem nieréwnowagi wilgotnosciowej prawie nigdy nie jest wynikiem dzialania natury (tak
jak np. niszczenie pod wpltywem $wiatta), ani sit przyrody (huragany, erupcje wulkanow,
trzgsienia ziemi itp.). Bardzo rzadko jest wynikiem bledoéw popetnionych przez budowniczych.
W obiektach dawnych, prawie zawsze - uwazam, ze w co najmniej 90% przypadkow — jest
wynikiem bledow popemionych przez pdzniejszych uzytkownikow, nieumiejgtnie
opiekujacych si¢ budynkiem lub Zle przeprowadzajacych jego remonty.

Niezaleznie od zrédla wody (opadowa, pochodzaca z gruntu, wykraplajaca si¢ z powietrza
woda kondensacyjna lub wychwytywana przez substancje higroskopijne woda tzw.
adsorpcyjna) i niezaleznie od drogi jej przedostawania si¢ do budynku (woda inwazyjna lub
woda infiltracyjna, przenikajaca do wnetrza, czgsto za sprawa transportu kapilarnego, czyli
wedrowki porami materialu) — zawsze absolutnie konieczne jest rozpoznanie wszystkich
mozliwych przyczyn zawilgocenia naszego kosciola. A moze ich by¢ bardzo wiele.
Zlekcewazenie tego etapu prowadzi wprost do dziatan nieskutecznych.

W wielu kosciolach przyczyny zawilgocenia bywajg tak oczywiste 1 tak na pierwszy rzut oka
widoczne, ze kazdy jest w stanie bez trudu je dostrzec. Czasem jednak wszystko jest bardzo
skomplikowane i ksigdz musi podeprzec¢ si¢ wiedzg specjalistow. Najgorsza rzecz, jaka moze
zrobi¢ na poczatku - to zaprosi¢ do pomocy firme zajmujaca si¢ osuszaniem. Specjalisci
pracujacy okreslong metoda bedg wtedy lansowali swoje sposoby i technologie, niestety czgsto
niezgodne z rzeczywistymi potrzebami kosciota. Nie ze zlej woli, lecz z naszych ludzkich
ograniczen - tak po prostu jest.

Tymczasem wazny jest nie zabieg do wykonania, a pacjent do przedluzenia zycia, czasem
wrecz do uratowania! A przy tym istotne jest by nie bylo ,,lekarstwo gorsze niz choroba”.

Z tego powodu rozpoznanie i ustalenie przyczyn, stuzace sformutowaniu poprawnej diagnozy
1 obmysleniu skutecznych rozwigzan dobranych do danego, konkretnego kosciola — to
zadanie przede wszystkim dla bardzo doswiadczonego specjalisty konserwatora i to takiego,
ktory w swojej pracy zawodowej interesowal si¢ tymi zagadnieniami i rozwijal wiedze
wyniesiong z uczelni. Nie jest to natomiast zadanie, ktore jest w stanie w pojedynka rozwigzad
inzynier lub architekt z prostej przyczyny - myslenie inzyniera jest inne niz mysSlenie
konserwatora zabytkow. Ani gorsze, ani lepsze — jest inne! Inny jest bowiem cel zawodowy -
dla inzyniera wazne jest dzi§ obiektu i rozwigzanie lamigléwki, jak wychodzac z dzisiejszej
sytuacji uzyska¢ okreslony efekt np. osuszenia. Konserwator-restaurator uczony jest od
pierwszych dni studiow okre$lania przyczyn powstania zniszczen na podstawie analizy
stanu zabytku! Duzo wysitku wktada wige w odtworzenie historii obiektu i ustalenie, jaka byta
chronologia i zakres kolejnych remontow i dzialan przy nim. Robi to, bo wie, Ze bez usunigcia
przyczyn niszczenia nie uzyska nigdy dobrych rezultatow swej pracy. Inne zdefiniowanie celu
zawodowego przeklada si¢ na calkowicie inne podejscie do problemu. Konserwatorzy-
restauratorzy stykajac sie z zawilgoceniami skupiaja si¢ zawsze na ustaleniu co si¢ stalo,
dlaczego do nich doszlo i jak usuna¢ niekorzystne zmiany dokonane w obiekcie, ktore do tego
doprowadzity.? Inzynier natomiast przyjmuje stan istniejacy jako punkt wyjscia, bez tracenia

2 Jako przyktad takiego dzialania chciatabym przytoczy¢ prace niedawno zmartej, znakomitej konserwatorki
Hanny Grzesikowej, §wiadczaca, ze juz w latach 60. takie wlasnie postgpowanie byto dla konserwatorow
oczywisto$cia i obowigzujacym kanonem. Por. H. Grzesikowa - Konserwacja malowidel $ciennych
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czasu na dywagacje, co bylo a nie jest, zabiera si¢ do obmy$lania, jakie najnowocze$niejsze
materiaty izolacyjne, jakie techniki dziatania zastosowac, by osiagna¢ sukces.

Byloby wielka niesprawiedliwoscia, gdyby przesadnie uogoélniajac, odmowi¢ wszystkim
inzynierom glebokiego znawstwa zagadnien konserwatorskich, podobnie jak wszystkim
konserwatorom przypisaé¢ pelne znawstwo zagadnien fizyki budowli. Mamy w Polsce grupe
inzynieroéw, ktorzy najpierw na drodze specjalizacji dyplomowej na studiach politechnicznych,
a potem juz wilasnym wysitkiem, latami zdobywajac wiedze konserwatorka, znajomo$¢
dawnych technik budowlanych i dos§wiadczenia praktyczne - doszli do niebywatej umiejgtnosci
rozumienia zabytkow. Nie jest to jednak duza grupa.

Zagadnienia zwigzane z zawilgoceniami bywaja bardzo trudne i dlatego w praktyce, aby
faktycznie osiggnaé sukces konieczne jest nalozenie wiedzy konserwatorskiej i inzynierskiej
1 to juz na poczatkowym etapie procesu decyzyjnego. Z tego powodu przyjecie zasady
tworzenia wspélnych projektéw przez konserwatora-restauratora — praktyka i inzyniera,
wyspecjalizowanych w zagadnieniu zawilgocen, jest po prostu koniecznos$cig, jedynym
rozwigzaniem optymalnym. Dotyczy to zreszta nie tylko zawilgocen, ale projektowania
wszelkich innych dzialan w zabytkach — musimy wspolpracowaé, z szacunkiem patrzagc na
swoje kompetencje, by korzysta¢ nawzajem ze swojego potencjatu. Konserwatorom nalezny
jest obszar wiedzy o dawnych technikach budowlanych, o bezpieczenstwie obiektu
(wzmacnianie materiatlow, zasady laczenia starej substancji z nowg materig, rozwigzywanie
zagadnien wody, klimatu, wentylacji itp.), szeroko rozumiane zagadnienia estetyki. Ludziom
techniki przynaleza zagadnienia statyki, badan wytrzymatosciowych materii oraz wielki obszar
poszukiwania optymalnych metod i materialow umozliwiajacych osiggniecie celu dziatan.
Natomiast juz dobor materiatlow do konkretnego obiektu, to znowu domena konserwatora. Taki
idealny uktad — efektywnej wspolpracy dla zsumowania wiedzy - pozwala poprawnie
rozwigzywa¢ nawet bardzo trudne problemy, na co w praktyce mamy wiele dowodow.
Stworzenie go jest jednak mozliwe tylko wtedy, gdy ksiadz — gospodarz ko$ciola rozumie
taka potrzebe i jest w stanic wyszuka¢ odpowiednich specjalistow, a potem zapewni¢ im
warunki do spokojnego dzialania dla dobra kosciola.

Poswiecam temu zagadnieniu az tyle miejsca, bo ciggle mam w pamigci bolesny przypadek
gotyckiego kamiennego niewielkiego kosciota, ktory zostal doprowadzony do skrajnego
zawilgocenia, a wewnatrz porosnigcia ple$nia na niespotykang skale. Ksigdz poprosit o pomoc
architekta, ktory bez glebszych badan, odkrywek i zbednego tracenia czasu przygotowatl
Projekt budowlany... dla kosciota. Z pobieznej obserwacji jego stanu wyciagnal btedne wnioski
1 sformulowat nieprawidlowe zalecenia. Nie zostato dostrzezone i rozpoznane zawilgocenie
woda kondensacyjng, stale obecng za sprawa nadmuchowego systemu ogrzewania i zlej
wentylacyji. Lekarstwem miato by¢ oczywiscie wykonanie drenazu oraz skucie tynkéw na
zewnatrz 1 wewnatrz (w trakcie badan okazalo sie, ze pokrytych malowidtami!). Jedynie
Ksigdzu - Gospodarzowi obiektu nalezy zawdzigczaé, Ze ten niszczacy program zostal
zrealizowany tylko czesciowo — po skuciu tynkow zewnetrznych - zatrzymany i zarzucony. Ale
1 tak koszty bledu byly okrutne! Ksigdz zaptacit za fatalny projekt, potem ponad 30 tysiecy
zlotych za niepotrzebne skuwanie tynkow i przy okazji spowodowanie powaznych uszkodzen
muréw $wigtyni. Odtworzenie tynkow kosztowato mala, biedna parafie kilkaset tysigcy
zlotych!

w kruzgankach pofranciszkanskiego klasztoru w Pyzdrach, pow. Wrze$nia; Ochrona Zabytkow 15/4 (59), 1962,
S. 58-69; dostep: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/31/?idno=10267
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Jak bvlo kiedy$?

Patrzac na histori¢ zmagan czlowieka z zawilgoceniem budynkéw trzeba zda¢ sobie sprawe, ze
oprocz codziennych doswiadczen - empirii sprawiajagcej, ze mennonici nigdy nie dawali si¢
pokona¢ wodzie, a gorale do dzi$ potrafig bezblednie zadba¢ o swoje drewniane domy, istniata
tez zawsze fachowa wiedza budowniczych. W przeszlo$ci potrafiono budowaé na bagnach,
a czasem wrecz na wodzie - suche budynki! Umiano uchroni¢ przed wilgocia budowle ziemne,
forty, kazamaty, krypty kosciolow, lochy magazynowe. Od poczatkéw Sredniowiecznego
budownictwa skuteczne zabezpieczenie przed woda uzyskiwano lokujac wazne budowle na
wzniesieniach. Jesli teren byl plaski, to ukladano fundamenty tzw. wyniesione, a potem
zasypywano je sztucznym wzgorkiem®. W szczegdlnych przypadkach grzaski teren izolowano
formujac rodzaj wanny z blachy otowianej 1 dopiero w niej ustawiano fundamenty. Radzono
sobie takze budujgc fundamenty punktowe na niestabilnym terenie utwardzonym palami.
Materialem uzywanym do budowy fundamentow byt nienasigkliwy kamien - najczescie]
narzutowe glazy granitowe. W sredniowieczu rzadko taczono kamienie zaprawa (a jesli juz, to
bardzo thusta, z duza iloScig wapna), czgsciej stosowano przelewanie warstw kamienia gling,
ktéra w sobie zatrzymywata wode, nie przepuszczajac jej wyzej. Koscioty 1 zamki byty
dodatkowo po calym obrysie zabezpieczane opaskami z gliny uko$nie ubijanymi, ukladanymi
na przemian z warstwami zwiru®. Ten system ochrony przed wilgocia sprawdzat sie idealnie,
dopdki nie zostal zniszczony np. pdzniejszymi przekopami. Bardzo waznym skladnikiem
systemu zabezpieczenia bylo najblizsze otoczenie — teren wyraznie opadajacy ,,od budynku”
I poro$nigty trawg. W warunkach miejskich byty to tzw. przedogrodki przed kamienicami —
bufor pozwalajacy na swobodne odparowanie wody z gruntu. Wigcej zabiegdw wymagaly
budowle sadowione na fundamentach murowanych z cegty, ale i z tym sobie radzono. Zasade
wykonywania poziomych izolacji (bitumicznych) mi¢dzy fundamentem a $ciang budynku
wprowadzity dopiero przepisy z lat 20. XX wieku!

Mijaly wieki, ludzka aktywno$¢ prowadzita do podwyzszania poziomu gruntu. Budowle
»zatapiaty si¢” w otaczajacej je ziemi. W miastach poziom niektorych ulic jest dzi§ wyzszy
nawet i 0 5 m w stosunku do $redniowiecznego®! Koscioly na wyniesionych fundamentach, do
ktorych wchodzito si¢ kiedy$ po schodach, z czasem zaczgty wymagaé schodkow, ktorymi
schodzi si¢ do wnetrza. Oznacza to, ze juz nie kamienny fundament a ceglany, nasigkliwy mur
powyzej niego, zaczynat mie¢ w pewnym momencie kontakt z mokrg ziemia.

Prawdziwe klopoty przyszty na przestrzeni XIX wieku wraz z modernizacja miast,
industrializacjg i upowszechnieniem cudownego wynalazku, jakim byt cement. Wprowadzanie
tego obcego materialu, a potem takze innych materialow, coraz bardziej tamigcych
integralno$¢ techniczna® dawnych budowli, dawalo wraz z uptywem czasu coraz wicksze

problemy.

% Tak zostat np. zbudowany zamek biskupi w Lidzbarku Warminskim i wiele gotyckich koéciotow.

4 Rysunki ilustrujgce dawne systemy zabezpieczen fundamentéw oraz rysunki obrazujace przyczyny zawilgocen
znalez¢ mozna w ksiazce ,,Pielegnacja ...”1l. 18.17; 19.1; 19;14

> W Toruniu taka sytuacja ma miejsce np. na ulicy Zeglarskiej, przy Bramie Mostowej, na Moécie Paulinskim
i w innych miejscach.

® Integralno$¢ to inaczej jednorodno$¢ zabytku — to zachowane rozwigzania techniczne i estetyczne typowe dla
czasu, w ktorym on powstal, niekiedy wzbogacone jeszcze o cenne elementy przyroste na przestrzeni wiekow.
Zburzenie integralno$ci jest niebezpieczne nie tylko dlatego, ze zubaza wartosci zabytku, ale przede wszystkim
dlatego, ze wprowadzone w dawnag struktur¢ nowe materialy lub nowe rozwigzania nie koniecznie musza z nia
dobrze wspdtistnied, jak chocby przywotywany kilkakrotnie cement.



Jesli natomiast przes$ledzimy histori¢ rozwoju metod osuszania i wyniki ich stosowania — to
whnioski nie napawaja optymizmem’. Widaé¢ raczej sinusoide — najpierw zachwyt dla nowej,
nowoczesnej 1 wspanialej metody, a parg lat p6zniej doniesienia o jej nieskuteczno$ci lub wrecz
szkodliwosci. Dzi$ juz nikt nie ma watpliwosci, ze betonowe opaski szkodza, ale kilkadziesiat
lat temu byly uwazane za idealne, nowoczesne antidotum na wszystkie rodzaje zawilgocenia.
Tak bylo rowniez z innymi metodami.

Jak jest dzisiaj?

Dzi$ sytuacja wcale nie jest lepsza niz w przesztosci, a pod pewnymi wzgledami nawet ulegta
pogorszeniu. Z jednej strony istnieje ogromna wiedza budowlana, umozliwiajaca skuteczne
rozwigzywanie nawet bardzo trudnych przypadkow, wymagajacych wyrafinowanych metod,
w dodatku realizowanych z konserwatorskim poszanowaniem substancji oryginatu®. Z drugiej
strony w praktyce spotyka si¢ obiekty zabytkowe potraktowane tak, jakby ani wiedza
budowlana, ani konserwatorska zupetnie nie istniaty. Utrwalil si¢ schemat stosowania
rozwigzan ,,siftowych”. Tymczasem im bardziej radykalne metody sg aplikowane, tym gorsze
ich nastepstwa, a wszelkie prace o charakterze leczenia objawowego — 1 tak skazane sg na
porazke.

Nagminnie wykonywane sg przepony — szczegdlna odmiana izolacji poziomej. Bez trudu
znalez¢ mozna oferty wielu firm pracujacych z szerokg gamg rozmaitych srodkow i technologii
ich aplikacji.

Powszechnie tez wykonuje si¢ glebokie drenaze bezposrednio przy fundamentach, co budzi
wielki niepokdj, bo poprzez drenaz narusza si¢ stabilno$¢ podstawy warunkujace;]
bezpieczenstwo konstrukeji®. Drenaze wykonuje si¢ nawet przy kosciotach posadowionych na
gruncie gliniastym, cho¢ nie trzeba wiele wyobrazni, by zda¢ sobie sprawe, ze wykop w glinie
staje si¢ wanng z woda, a rura, ktéra ma odprowadza¢ wodg¢ btyskawicznie ulega zamuleniu
i drenaz zamiast osusza¢ — zaczyna skutecznie nawilza¢ dolng strefe budynku. Zasadg stato si¢
montowanie podziemnych wspolnych odprowadzen wody - z drenazu a przy okazji takze
i Z dachow, co oczywiscie ogromnie zwicksza zagrozenie kosciota. Jesli drenaz okaze sie
ostatecznie niezbedny, to powinien to by¢ raczej drenaz oddalony, a nie wykonywany przy
samych fundamentach. Zwlaszcza kamiennych fundamentéw nie powinno si¢ naruszaé
i odkopywa¢é¢ do konca stopy, bo one nie podciaggaja wody i nie sa winne zawilgoceniu
kosciola!

" Tu znowu odsytam Czytelnikéw do publikacji Zawilgocenie....

8 Przykladem moze byé choéby rozwigzanie trudnego problemu zabezpieczania koron muréw w zabytkowych
ruinach — por. J. Jasiefiko, O. Mierzejewska, K. Hamrol, W. Misztal - Utrwalanie koron muréw obiektow
historycznych przeznaczonych do ekspozycji w formie trwatej ruiny; Wiadomosci Konserwatorskie. Conservation
News. 30/2011 s. 117 — 132. Innym przyktadem moze by¢ rozwigzanie problemow zielonego dachu na zamku
w Malborku — dostep: Idealna hydroizolacja sprawdzi si¢ nawet w zamku! - 1zolacje przeciwwilgociowe - 1zolacje
budowlane - Budowa i remont - budnet.pl.html. Wspoétczesnosé oferuje nam bardzo wiele znakomitych materiatow
hydroizolacyjnych — od udoskonalonych izolacji bitumicznych, poprzez materialy wykorzystujace znakomite
wlasciwosci bentonitu, po najnowoczes$niejsze kompozycje zywic sztucznych nakladanych i utwardzanych
W rézny sposob. Problem jednak tkwi zawsze w pytaniu o zasadno$¢ z ich zastosowania, o korzysci, ale
i 0 mozliwe zagrozenia dla obiektu zabytkowego, o to czy beda w przysztosci kompatybilne z jego materia, czy
nie przyczynia si¢ do jego niszczenia.

® Podczas projektowania drenazu punktem odniesienia sg zazwyczaj wspotczesne do$wiadczenia budowlane.
Drenaze wykonuje si¢ wigc tak, jak np. w drogownictwie. Projektuje si¢ je zgodnie z wiedza inzynierska —
glebokie, zeby byly ponizej linii przemarzania. Fundamenty odkopywane sa do kofica stopy, niestety czgsto bez
refleksji, jak te dziatania wptyna w przysztosci na stabilno$¢ budynku.



Przekopy po ulozeniu drenazu, (takze po zakladaniu instalacji, po pracach archeologicznych
itp.) sa szczegdlnie zdradliwe, poniewaz rozpulchniona gleba tatwo staje si¢ ,,autostradg” dla
wody, w wyniku czego pod ziemia powstaja pot¢zne wyplukane jamy, niekiedy wrecz
jaskinie®. Wystarczy drobne uszkodzenie podziemnej rury odprowadzajacej wode z dachu do
kanatu burzowego, aby zamiast rurg woda zaczeta sptywaé po jej pobocznicy, drazac coraz
szersza pustke w rozpulchnionym gruncie. Niewidoczne podziemne uszkodzenie po latach
doprowadzi¢ moze do katastrofy'!. Brak zwyczaju okresowego kontrolowania stanu
podziemnych instalacji sprawia, ze nawet jesli kosciot peka i osiada, to predzej doczeka si¢
projektu ratunkowego zszywania, niz ustalenia, ze stoi na wzgorku z masta — gruntu
calkowicie pozbawionego spoistosci w wyniku pompowania wody z dachow przez
popekane podziemne rury - wprost pod fundamenty! Nawet kosciot stojacy na wysokim
wzgorzu wyposaza si¢ niejednokrotnie w podziemne odprowadzenia wody, cho¢ jest to
rozwigzanie niepotrzebne i wlasnie stwarzajace zagrozenie rozpulchnienia gruntu.

Zasada uporczywie kultywowang do dzisiaj, stato si¢ takze wykanczanie drenazu twardym
zwirkiem, powodujacym efekt odprysku, zamiast tradycyjnego otaczania obiektu trawa, ktora
jak gabka pochtania krople wody, chronigc skutecznie strefe przyziemia. ,,Obowigzkowym”
elementem wspdtczesnego drenazu jest tez wysoki kraweznik, bardzo efektywnie blokujacy

odptyw wody.

A pod ziemig — budowle z punktowymi fundamentami, ustawiane na palach po to, by woda
miedzy nimi mogla swobodnie przeptywaé, wzmacnia si¢ dzi§ betonowymi tawami. Jaki efekt
osuszenia 1 stabilizacji mozna osiggna¢, jesli w miejsce swobodnego przeptywu wody,
wstawiamy betonowg przeszkode?

Przepony i drenaze wykonuje si¢ niestety w wielu przypadkach bez zadbania o wcze$niejsze
usuniecie przyczyn — zdystansowanie podniesionego gruntu (obnizenie jego poziomu lub
wykonanie kanalow dystansujacych'?), a przede wszystkim usuniecie przeszkod
blokujacych odplyw wody od budynku.™® Czesto pomija si¢ tez inne mozliwe przyczyny
zawilgocenia (wodg kondensacyjna, higroskopijng, odpryskows itp.), co prowadzi do sytuacji,
kiedy mimo wykonania przepon i1 drenazy kos$cidl nadal pozostaje mokry. W wielu
przypadkach przyczyng zawilgocenia jest obecno$¢ szczelnych tynkow cementowych,
zalozonych podczas dawnych napraw. Zaleca si¢ wtedy niemal automatycznie ich wymiang na
tynki renowacyjne, cho¢ nie zawsze jest t0 rozwigzanic optymalne (patrz przypis 19). Tynki
renowacyjne oprocz tego, ze sg bardzo drogie - nic usuwajg zawilgocenia, a sg jedynie bardzo
elegancka, nowoczesng forma ukrywania wilgoci. W dodatku wymagaja zawierajacej cement
warstwy sczepnej, zapewniajacej dobre zwigzanie z murem. Jesli zalozone zostang bez
zablokowania prawdziwej drogi doptywu wody, to procesy niszczenia muréw beda nadal

10 To wlaénie tego typu mechanizm spowodowal 25 maja 2016 roku zapadniecie asfaltu na odcinku dhugoéci
200 metrow i gigantyczne zniszczenia przy Ponte Vecchio we Florencji.

11 Tego rodzaju sytuacja miata miejsce w kosciele szpitalnym w Sierpcu. W ksiazce ,,Pielegnacja...” zostata
opisana oraz zilustrowana fotografig nr 19.3.

12 Kwestie kanatow dystansujacych omoéwitam w ksigzce Pielegnacja... wielokrotnie. Ilustrujg ja fotografie
i rysunki 18.17, 19.9 — 19.13 a zwlaszcza 19.14.

13 Na jednym z dostepnych w Internecie filméw instruktazowych promujacych metode podcinania budowli dla
wykonania izolacji poziomej metoda wklejania przegrody z blach wida¢ grupe ludzi wykonujacych ten zabieg
niezwykle sprawnie, z wielkim profesjonalizmem i przejeciem. Kosciol najpierw zostaje sprawnie przekrojony jak
tort, a nastgpnie w szczeling wsunigte zostaja: spoiwo i blachy. Komentarz do filmu odwoluje si¢ do stow o misji
ratowania i zachowywania zabytkowych kosciotow. Na filmie wida¢ rownoczes$nie nieusunietg, szerokg opaske
betonowa okalajaca caty kosciot nieco ponizej linii cigeia. Jej obecno$¢ sprawi, ze jesli nawet zlikwidowana
zostanie wedrowka wody kapilarami z gruntu, to woda odbijana od opaski przy kazdym deszczu i narzucana na



zachodzily, tyle Ze ich skutki zobaczymy z opdznieniem — gwarantowanym przez samg ide¢
tego rozwigzania.

W latach 90. rozpowszechnilo si¢ stosowanie folii Ddérkena, zwanych tez kubetkowymi lub
grzybkowymi, jako pionowej izolacji fundamentéw. Poczatkowo zakladano je bez listew
zamykajacych od gory, co oczywiscie powodowato splywanie wody po murze za foli¢. Dopiero
po kilku latach niezbedne listwy pojawily si¢ na naszym rynku. Folie staly si¢ ukochanym
materialem. Zaczeto je aplikowac - i robi si¢ to do dzi§ - w kazdym niemal przypadku, nawet
jesli ich szczelne utozenie na fundamentach z glazow narzutowych jest po prostu niemozliwe,
bo powstajg ,.kieszenie” i folia raczej wtedy ,,gromadzi” wode, zamiast izolowa¢ od niej! Folie,
tylko w scisle okreslonych przypadkach mogg si¢ sprawdzi¢ np. na fundamentach ceglanych
podciagajacych wode z gruntu pod budowla i to tylko w polaczeniu z izolacja pozioma'®, ale
na kamiennych - na pewno nie, zwtaszcza uktadane na sit¢ na ich okraglosciach!

Dlaczego zatem nagminnie stosowane sa metody, ktore niosa z soba wiecej zagrozen niz
szans na skutecznos$¢? Przyczyn jest wiele, najwazniejsza jest jednak banalna podporka — ,,bo
wszyscy tak robig”! Drugg istotng przyczyng jest fakt, ze nie kontroluje si¢ wilgotnosci muru
I nie wymaga stosowania takiej procedury od wykonawcy zabiegu. Jesli w praktyce wykonuje
si¢ badania wilgotnosci — to przed zabiegiem, po to by przekona¢ ksiedza, ze mur faktycznie
wymaga osuszenia. Po zabiegu juz raczej nie sprawdza si¢, czy zawilgocenie rzeczywiscie
ustepuje. Jedynie firmy pracujace bezinwazyjnymi metodami elektrofizycznymi
(magnetokinetycznymi) maja w swoich procedurach okresowa kontrole wilgotnosci muréw?®.
Poniewaz badania wilgotnoSci muru stuzg rzeczywistemu rozpoznaniu sytuacji, postawieniu
diagnozy i zaplanowaniu dziatan, powinny by¢ przeprowadzane w procedurach adekwatnych
dla ich celu. Nieinwazyjne metody posrednie (elektryczne), w tym gidéwnie wykorzystujace
powszechnie dostepne na rynku urzadzenia dziatajgce na zasadzie oporowej lub dielektrycznej,
majg znaczenie glownie dla oceny zjawisk zachodzacych na powierzchni muru, identyfikacji
miejsc zawilgoconych, takze dla oceny dynamiki zmian zawilgocenia w czasie (np. po okresie
suszy lub deszczow) oraz rozktadu zawilgocenia na roznych wysokosciach, co pozwala
wnioskowa¢ o przyczynach. Nie dajg one jednak wystarczajacej odpowiedzi na pytanie, co
dzieje si¢ w rdzeniu muru, dlatego w wiclu przypadkach nie mogg samodzielnie stuzy¢
wyjasnieniu prawdziwej przyczyny zawilgocenia, ani tez ocenie skutecznosci osuszania. Za
badania w pelni obiektywne niewatpliwie nalezy uzna¢ sprawdzong wielokrotnie w praktyce
metode wagowo-suszarkowg laboratoryjng lub jej dostosowang do warunkow poligonowych
wersj¢ badan in situ z zastosowaniem urzadzenia wagosuszarki. Metoda ta jest metoda
bezposredniego pomiaru wilgoci masowej z wybranego, reprezentatywnego obszaru muru. Jej
wadg jest jednak konieczno$¢ wykonania niszczacych nawiertow, stad ograniczenia liczby
miejsc pomiarowych. W praktyce najpelniejsze rozeznanie uzyskuje si¢ faczac te dwie metody

14 Folie, jako sama tylko izolacja tylko pionowa w przypadkach zawilgocenia woda podciggang kapilarnie - nie
sprawdzaja si¢. Nieskuteczno$¢ samych tylko izolacji pionowych zostata dostrzezona juz w latach 70. i wtasnie
dlatego naukowcy zaczgli poszukiwa¢ metod wykonywania przegréd poziomych dla zatrzymania wedréwki wody
w gore. Natomiast folie w pewnych warunkach moga by¢ pomocne, jako materiat dystansujacy mur od nadmiaru
mokrej ziemi, ale ich zastosowanie musi zosta¢ bardzo dobrze przemyslane, zaprojektowane i wykonane.

15 Metody te sg przeznaczone wytgcznie do rozwigzywania problemu wody podcigganej kapilarnie. Nie dziataja
w przypadkach, gdy mamy do czynienia z np. zalewaniem muru woda tryskajaca z dziurawych rynien. Mimo
niewatpliwych zalet tych rozwigzan (bezinwazyjnos¢, tanios¢) budzity one zawsze kontrowersje — z jednej strony
ostra krytyke konkurencji lansujacej iniekcje, jako jedyne dobre rozwiazanie, z drugiej strony tych, ktorzy
oczekiwali, by stanowity panaceum na kazda forme zawilgocenia — nawet na przypadki dziur w dachu, braku
rynien, twardego podtoza wywotujacego efekt odprysku itd.



pomiarowe. Zatem wazne jest, aby pomiary zostaly wykonane i to w sposob, ktory faktycznie
wyjasni przyczyny i charakter zawilgocenia, a potem pozwoli ocenié skuteczno$é osuszenia.®

Przedstawione wyzej refleksje nie oznaczaja oczywiscie, ze wszystko co jest robione, jest
robione zle, jednak liczba bledéw jest zdecydowanie zbyt duza. Golym okiem widaé, ze
problem zawilgocenia jest powszechny, dotyka bardzo wiele kosciotow, a ,,obowigzujace”
sposoby jego rozwigzywania trudno uznaé¢ za optymalne. I nie sg to bledy ksiezy! Sa to btedy
ludzi, ktorzy najczesciej w dobrej wierze, z czystej chgci pomocy podejmuja si¢ prac
wykraczajacych poza ich mozliwosci, bowiem, jak juz byla o tym mowa, nawet bardzo
znakomita wiedza inzynierska ibudowlana, jesli jest pozbawiona wsparcia wiedza
konserwatorskg - nie wystarcza. Dlatego, jesli ksiadz wyszuka odpowiednich specjalistow,
ktorzy pomogag mu faktycznie zdiagnozowaé, a potem rozwiazaé problem zawilgocenia
i uda mu si¢ tak poprowadzi¢ zdarzenia, by unikna¢ bledow, ktore skrzywdzg powierzong jego
opiece Swiatynig, to juz bedzie to wielkie osiggniecie - wazne dla kosciota 1 spokoju wlasnego
sumienia.

Liczba wnioskéw skladanych kazdego roku do MKiDN z prosba o srodki na prace
zwigzane z osuszaniem takze ma swojg wymowe. Posrod nich nie nalezg niestety do rzadkosci
wnioski o powtdrne sfinansowanie osuszania, wykonanego nieskutecznie juz wcze$niej,
czasem Kilka lat temu! Prace nie sg tanie i nie jest bez znaczenia, czy mala, wiejska parafia
zdobedzie konieczne pienigdze, czy zagrzybiony kosciot bedzie stat w wodzie, latami czekajac
na cud. Nie jest tez bez znaczenia czy zdobyte z trudem $rodki zostang przeznaczone na
efektywne rozwigzanie problemu, czy po prostu wyrzucone w przystowiowe bloto
i zmarnowane. Pula pieni¢dzy Ministerstwa jest wprawdzie relatywnie duza, ale wystarcza
zaledwie na niecate 15% wszystkich sktadanych wnioskow!

Co dalej?

Niewatpliwie najwazniejszg sprawg jest potrzeba korygowania ,filozofii”, dzi§ opartej na
przekonaniu, ze zawilgocenie trwajace niekiedy od dziesigtek lat da si¢ usung¢ jednorazowym
dziataniem i to bez odci¢cia doptywu wody! Rezultatem takiego myslenia jest powszechne
stosowanie zasady leczenia objawowego — bez szukania i usuwania rzeczywistych przyczyn
nadmiernego zawilgocenia, bez podejmowania wysitku dla ich usuniecia, z wiarg, ze
rozwigzania ,,sifowe” sg skuteczne, a nie sg!

W tej sytuacji powinni$my raczej zaufa¢ do§wiadczeniu 1 madrosci dawnych budowniczych,
ktorzy przeciez umieli budowaé koscioty suche, niz brnag¢ w coraz bardziej skomplikowane,
drogie 1 inwazyjne rozwigzania techniczne! Problemy zawilgocenia zaczynaty si¢ zawsze wraz
z odstgpowaniem od oryginalnych rozwigzan. Powinni$my zatem dazy¢ do przywracania
bezpiecznego stanu poczatkowego w takim zakresie, jak tylko to jest mozliwe. Oznacza to
umiejetne odczytanie koncepcji budowniczego — pomystu, na ktérym opart pierwotne
zabezpieczenie S$wiagtyni przed woda. Jesli gleba narosta przez stulecia jest przyczyna
dzisiejszego zawilgocenia, to nalezy ja odsuna¢ od muru. Nie bedzie wtedy koniecznosci
uszkadzania go dla wytworzenia przepony - 0 bardzo przeciez ograniczonym czasie trwania
i skutecznosci! Jesli inne jeszcze ,,udoskonalenia” doprowadzity do dzisiejszego stanu, to
nalezy si¢ z nich wycofa¢. Przyjecie zasady poszanowania integralno$ci technicznej i zasady

16 Zgodnie z klasyfikacja DIN odnoszaca si¢ do muréw wykonanych z cegly produkowanej w warunkach
normowanych, o normowanej charakterystyce higroskopijnej i sorpcyjnej, ktora stosuje si¢ pomocniczo do oceny
murdw starych - za mur suchy uznaje si¢ mur o wilgotnosci masowej do 3%. Kolejne stopnie zawilgocenia to: (I1)
- 3—5% - mur o podwyzszonej wilgotnosci; (I11) - 5 — 8% mur srednio zawilgocony; (1V) - 8 — 12% mur mocno
zawilgocony; (V) powyzej12% - mur mokry. Maksymalne mozliwe zawilgocenie cegly ceramicznej zawiera si¢
w przedziale 18 — 25%.



powrotu do bezpiecznego stanu poczatkowego daje nam najwigksze szanse skuteczno$ci
i uniknigcia ,,skutkow ubocznych”, ktére moga si¢ pojawia¢, jako wynik np.
nickompatybilno$ci materialow i rozwigzan dawnych i wspodlczesnych. Oczywiscie nie w
kazdym przypadku jest to mozliwe. Czasem zmiany w otoczeniu kosciotfa zaszty tak daleko, ze
dzi$ nie da si¢ juz przywroci¢ np. drenazu, czy rowOw melioracyjnych, ktore niegdys oddalone
0 5-10 metrow od budynku skutecznie regulowaly wilgotno$¢ gruntu, teraz znalazly si¢ poza
terenem kos$cielnym i zostaly zdewastowane. Jednak w wielu przypadkach sama $wiadomos¢,
ze taki system istniat pozwala szukaé jego zamiennikow, by skutecznie rozwigzaé problem.

Starajac si¢ dzi$ osiggna¢ stan réwnowagi wilgotnos$ciowej (ani nadmierne zawilgocenie, ani
nadmierne przesuszenie) powinniSmy przestrzega¢ zasady rozkladania suszenia w czasie.
Proces osuszania musi by¢ prowadzony przez lata — na powr6t do rownowagi po silnym
zawilgoceniu muru ceglanego metrowej grubosci potrzeba nawet i 10 lat! Sam proces suszenia
jest zalezny od czynnikéw atmosferycznych a nie od metody, ktora dokonamy likwidacji
doptywu wody. Dlatego metody wytwarzania przepon nie maja zadnej przewagi nad innymi
metodami odcinajagcymi doptyw wody np. poprzez prostg likwidacje kontaktu z mokrg ziemiga.
Suszenie powinni$my rozpoczyna¢ zawsze od dzialan najprostszych, najtanszych 1 najbardzie;j
podstawowych, a dopiero gdyby te okazaly si¢ niewystarczajagce — mozna ewentualnie
podejmowac decyzje o eskalacji metod. Proces suszenia powinien by¢ obserwowany —
pomiary wilgotnosci muréw sg wazne, bo dajg nam pewnos¢, ze idziemy w dobrym kierunku,
eliminujg strefe przekonan i niepewnosci. Wysychaniu muru prawie zawsze towarzyszy
wynoszenie na powierzchnie soli i to trwajgce niekiedy latami. Konieczne jest kontrolowane
przejmowanie soli, gdyz w przeciwnym razie tynki ulegaja zniszczeniu, mury takze cierpia.
Jesli sole nie sg przejmowane w oklady lub tzw. tynki tracone, to czesto nawet nowe, drogie
tynki renowacyjne po 2 -3 latach sg nimi wysycone catkowicie i nadajg si¢ juz wylacznie do
kolejnej wymiany. Krystalizacja soli bywa tez mylaca — wykwity powstajg zarowno wtedy,
gdy mur wysycha trwale, jak i wtedy, gdy nadal okresowo ulega zawilgoceniu, a potem tylko
lekko podsycha. Wylacznie pomiary wilgotnosci muru pozwalaja oceni¢ rzeczywista
sytuacje i uchroni¢ nas np. od podejrzen, ze zastosowana metoda osuszenia jest btedna, lub
wrecz przeciwnie — upewnic, ze jest faktycznie skuteczna.

Powinni$my zgodnie z zasada minimalnej niezbednej ingerencji unika¢ metod inwazyjnych
— nawiercania murow, glebokiego, niebezpiecznego rozgrzebywania gruntu przy obiektach
zabytkowych, dzialan, ktore oslabiajg budowle i w przyszitosci na pewno beda zwickszac
zagrozenie. Nalezy je traktowac jako absolutng ostateczno$¢, a nie jako standard, rezerwowac
tylko dla przypadkéw, kiedy caty arsenat podstawowych §rodkdéw zostal juz wyczerpany,
a mimo to mur nadal nie schnie. Przyczyna takich uporczywych sytuacji moze by¢ napietrzenie
wczesniejszych bledow w rodzaju: zalozenia tzw. ,szprycu” cementowego, jako warstwy
wigzacej pod tynk, zalozenia tynkow lub fug cementowych, uszczelnienia posadzek,
zablokowania nawiewu powietrza przez krypty i przez to zaklocenie wentylacyjnoéci kosciota®’
itp. Do zaktocenia wentylacyjnosci kosciota dochodzi nie tylko w wyniku zablokowania
naptywu powietrza przez krypty*® lub zamkniecia otworéw wentylacyjnych w sklepieniu.

1" Dawne posadzki ceramiczne z cegty lub posadzki z grubych ptyt kamiennych uktadano na podsypce piaskowej,
a wiec w technice oddychajacej. Z czasem zaczeto je zastgpowaé cienkimi plytkami ceramicznymi lub
kamiennymi, ale uktadanymi juz na wylewce z zaprawy betonowej. Czgsto przy tym uszczelniano lub wrecz
za$lepiano otwor zejscia do krypty. Wylana we wnetrzu ko$ciota ptyta betonowa sprawia, ze woda spod niej moze
odparowywac juz wytacznie przez $ciany i filary. Natomiast szczelne zamknigcie krypt powoduje natychmiastowe
zachwianie wentylacyjnosci ko$ciota. Dziatania tego rodzaju burza integralnos¢ techniczng budowli i najczesciej
prowadza do probleméw z klimatem i wilgocia.

18 Uwaga, w przypadku decyzji o przywréceniu drogi naptywu powietrza przez krypte, trzeba to zrobi¢ w sposob
bardzo ostrozny i odpowiedzialny. Krypta musi zosta¢ przebadana przez archeologéw, szczatki ludzkie
przeniesione do ossuarium lub zamknigte w zalutowanej trumnie, $ciany oczyszczone, wydezynfekowane

9



Czgsta przyczyng sa metalowe, szczelne okna, tak chetnie wstawiane do ko$ciolow jeszcze
calkiem niedawno. Sprawdzenie i ocena wentylacyjnosci kosciota dokonywana pomiarem
anemometrycznym, jest pierwszym rozpoznaniem pozwalajagcym juz wstepnie ocenic, Czy to
przypadkiem nie woda pochodzaca z powietrza jest odpowiedzialna za zawilgocenie kosciota®®.
Nieodpowiedni sposob ogrzewania moze takze doprowadzi¢ do cigzkiego zawilgocenia
I utrzymywac je mimo innych dziatan osuszajacych. Nawet fakt uzywania niewyphlukiwalnych
detergentow do mycia podtog — powodujacych potem efekt ,,wylapywania” wilgoci z powietrza
moze mie¢ istotne znaczenie. Oceniajac wptyw tego rodzaju wczesniejszych dziatan, trzeba
jednak zachowac¢ duza ostrozno$é¢, aby nie popetnié kolejnego btedu, ktory znowu pociagnad
moze za sobg okreslone skutki i koszty.?°

Co moze zrobi¢ ksiadz, ktory chce sprawy swojego kosciola wziaé¢ w swoje rece?

Moze zrobi¢ bardzo wiele!

Obserwacje ksiedza 1 jego decyzje moga §wiadomie budowaé dobrostan powierzonego jego
opiece kosciola. Takie obserwacje czesto pozwalajg na natychmiastowe podjecie prostych,
a skutecznych dzialan, zamiast bezradnego wyczekiwania na wielkg dotacje 1 wielka,
kosztowna, niejednokrotnie niepotrzebng, akcje.

Rozpoznawanie najwazniejszych przyczyn zawilgocenia:

W praktyce bardzo pomocne sg proste metody identyfikacji przyczyn zawilgocenia - mozliwe
do wykonania przez kazdego — ksigdza, bystrego parafianina, zaprzyjaznionego konserwatora
lub inzyniera:

e fotografowanie lub/i filmowanie tego, co dzieje si¢ z wodg podczas deszczu drobnego
i ulewnego — czy jest prawidtowo i natychmiast odprowadzana, czy zalega przy kosciele
w niebezpiecznych katluzach, jest zatrzymywana przez wybrzuszony lub zbyt wysoki,
chodnik i wystajace krawezniki, jakie $lady pozostawia woda na ziemi po ulewie,

i pobielone czystym wapnem. W kryptach nie wolno wylewaé szczelnej posadzki, bo dochodzi¢ bedzie wowcezas
do kondensacji wody. Podloze, jesli nie bylo oryginalnie brukowane, mozna co najwyzej wysypac czystym,
suchym z6ttym piaskiem. Kondensacja moze mie¢ miejsce takze, jesli nie bedzie odpowiedniego odptywu
powietrza z krypty, albo jesli cyrkulacje powietrza nienaturalnie przyspieszymy wentylacja mechaniczna.

19 Zgodnie z normami jednym z warunkéw odczuwania komfortu Klimatycznego jest delikatny ruch powietrza.
Predkos$¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi powinna wynosi¢ 0,2 — 0,5 m/s. Calkowity brak
przeptywu powietrza powoduje tzw. syndrom chorego budynku (SBS). W swojej praktyce spotkatam przypadki
kosciotow, w ktorych nawet przy szeroko otwartych drzwiach i uchylonych oknach, nawet przy wyraznym wietrze
na zewnatrz — powietrze stoi, nie wykazujac mierzalnego ruchu. Taka nieprawidtowos¢ nie tylko prowadzi do
zawilgocenia, ale i do zagrzybienia kosciota.

20 Przyktadem mogg by¢ tynki z lat 50 — 90. zakladane na zbytkowe budynki najchetniej z dodatkiem cementu.
Czesto, ale nie zawsze maja one strukture sprzyjajaca zatrzymywaniu wody lub nawet jej kapilarnemu
podcigganiu. Utarlo si¢ jednak powierzchowne przekonanie, ze sg one zawsze odpowiedzialne za zawilgocenie,
stad zalecenia i decyzje o konieczno$ci ich usuwania — zazwyczaj bez badan ich struktury i wiasciwosci
kapilarnych. Nie szuka si¢ juz wtedy innych przyczyn zawilgocenia, traktujac tynki, jako gtéwnego winowajce.
W rzeczywisto$ci nie zawsze jednak tak jest i dlatego kosztowna, niepotrzebna wymiana tynkoéw wcale nie musi
rozwiaza¢ problemu wilgoci. Znam przynajmniej kilka przypadkow, w ktorych takie dziatanie, oprocz tego, ze
oproznito kase parafii, nie wpltynglo w najmniejszym stopniu na poziom zawilgocenia kosciola stale moczonego
np. woda kondensacyjna, odpryskowa, woda podciagana kapilarnie z gruntu lub dostajaca si¢ w mury jeszcze
innym sposobem. A jesli w dodatku ksiadz decydujac si¢ na catkowita wymiane tynkow, da si¢ namowic na drogie
tynki renowacyjne nakladane nie tylko na obszarach wczedniej zawilgoconych i zasolonych, lecz na calej
powierzchni §cian — to z punktu widzenia sprzedawcy tynku, jest po prostu idealnym inwestorem!
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w ktoérg strong ptynie (co mozna odczyta¢ po wyptukanym piasku lub ,uczesanej”
trawie)?;

e sprawdzenie uksztaltowania terenu wokot §wiatyni - czy teren ma odpowiedni spadek
na calym obwodzie, czy nie jest pochylony ku murom, czy nie jest nierowny,
zZ zaglebieniami i dotkami?;

e ustalenie czy okapy lub rynny, rury spustowe i kosze rynnowe dzialajg sprawnie, czy
woda nie ptynie po $cianach (co wida¢ jako mokre plamy po deszczu lub zazielenienia
spowodowane przez glony rosngce na mokrym murze), czy nie jest wylewana
bezposrednio pod fundamenty ze zbyt krotkich kolanek konczacych rury spustowe?;

e W przypadku podziemnych odprowadzen wody z rynien konieczne jest
sprawdzenie stanu rur kamerg (poprosi¢ o pomoc najblizszy Zaktad Wodociaggowy),
bardzo pilne, jesli w otoczeniu kosciola widoczne sa charakterystyczne zapadliska
np. chodnika, §wiadczace o podziemnych pustkach;

e ustalenie, gdzie znajduje si¢ linia opadania wody z okapow lub wody przelewajacej
si¢ przez rynny, czy podloze w tym miejscu jest twarde (chodnik, opaska lub twardy
zwirek), czy odbita od niego woda nie jest narzucana na dolng cze$¢ Scian w postaci
odprysku??!

e pomiary wysokosci poziomu gruntu na zewnatrz i poziomu posadzki wewnatrz
(mozna wykona¢ zwyklg linijkg mierzac wysokos¢ od parapetu okna do posadzki i na
zewnatrz od tego samego parapetu do poziomu gruntu) dla ustalenia, czy woda nie
dostaje sie w $ciany z mokrej, podwyzszonej ziemi?? - szczegdInie wazne w przypadku
istnienia dawnych opasek betonowych;

e jesli to tylko mozliwe sprawdzanie zawilgocenia murow nie organoleptyczne, a przy
pomocy miernikOw - z pomoca znajomego inzyniera lub specjalistycznej firmy
wykonanie pomiarow (np. nieinwazyjnym miernikiem mikrofalowym,) i powtarzanie
ich co kilka miesiecy w tych samych (zaznaczonych otéwkiem) punktach. Podczas
notowania wynikéw dobrze jest zapisa¢ warunki (dzien, godzina, pogoda, czy pomiar
ma miejsce po okresie deszczowym, czy suchym itp.) W razie potrzeby dla ustalenia
zawilgocenia wnetrza muréw na réznych jego gleboko$ciach, stosuje takze metoda
wagowo-suszarkowa?.

e obserwowanie i odnotowywanie poziomu wod gruntowych - W podziemiach kosciota,
w studni, rowie lub cho¢by wkopanej rurze, w miar¢ mozliwosci zwrocenie uwagi na
pozostatosci dawnych systemé6w drenarskich;

2L Przy obserwacji efektu odprysku mozna sobie pomagaé przyklejajac tasmg do $ciany zewnetrznej arkusz
zwyklego, pakowego lub nawet gazetowego papieru, co pozwala tatwiej obserwowac jak wysoko i w jakim czasie
papier, a pod nim i $ciana - zamaka.

22 Czasem dane o rzednych terenu i posadzki mozna odczytaé z istniejgcej inwentaryzacji obiektu, ale jesli jej nie
ma, to prosty pomiar odpowiada na pytanie, gdzie znajduje si¢ punkt ,,0” — czyli punkt styku $cian z fundamentem.
Czy jest on powyzej poziomu gruntu, czy budowla jest ,,zatopiona” w ziemi. By prawidtowo oceni¢ sytuacje trzeba
wiec zwroci¢ uwage czy obecny poziom posadzki jest pierwotny, czy wtorny, podwyzszony w stosunku do
pierwotnego. W tym drugim przypadku odpowiedz na pytanie o potozenie punktu ,,0” moga da¢ juz tylko badania
odkrywkowe, ktore za pisemnym zezwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw wykonaé moze
wylacznie dyplomowany konserwator-restaurator dziet sztuki. Czesto nadmiar ziemi wokot kosciola jest tak
wielki, ze jej poziom znajduje si¢ nawet powyzej poziomu drugiej i trzeciej posadzki!

23 Jest bardzo istotne, by nie ogranicza¢ si¢ tylko do pomiaru wilgotno$ci powierzchni muru, poniewaz moze ona
by¢ bardzo wysoka np. na skutek moczenia woda odpryskowa lub woda wychwytywana przez sole, podczas gdy
rdzen muru moze pozostawaé absolutnie suchy. Pomiar wilgotnosci wngtrza muru jest bezwzglednie konieczny
przed podjeciem decyzji o ewentualnym wykonywaniu przepony, jesli bowiem rdzen muru jest suchy, to
wykonywanie przepony jest niecelowe.
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e obserwowanie i notowanie, kiedy, jak czesto i w jakich okolicznosciach dochodzi do
kondensacji i wykraplania wody, ktora najlepiej wida¢ na posadzce i na oknach — czy
incydenty kondensacji maja zwiazek z dziatlaniem ogrzewania, z duzymi
zgromadzeniami ludzi na uroczystych mszach, z duzymi réznicami temperatury na
Zewnatrz i wewnatrz itp.;

e zakupienie choc¢by najprostszego i najtanszego miernika wilgotnosci i temperatury
powietrza, byle wyposazonego w pami¢é umozliwiajacg odczytanie dobowych
maksymalnych i minimalnych warto$ci i po porannym otwarciu ko$ciota odczytywanie
i notowanie tych danych (moze to robi¢ codziennie pan koscielny)?*;

e sprawdzenie drozno$ci otwordw wentylacyjnych w sklepieniu lub stropie, kominow
w wiezach lub $cianach kosSciota, sprawdzenie czy dawne kominy wentylacyjne nie
zostaty zamurowane, zatynkowane itp.;

e zebranie z pomocg parafian wszystkich dawnych zdje¢, opisow lub opowiesci
0 wykonywanych niegdy$ pracach, jako materiatu dokumentujacego stan $wigtyni
przed laty 1 bardzo pomocnego przy ocenie 1 wyjasnianiu przyczyn dzisiejszego stanu.

Diagnoza

Te podstawowe obserwacje powinny pozwoli¢ na zbudowanie niezbednego zasobu wiedzy
0 kosciele, ktory z jednej strony da ksiedzu poczucie panowania nad sytuacja, rzeczowe
argumenty do rozmow ze specjalistami i poczucie pewnosci, Ze jest w stanie sobie z problemem
poradzi¢. Z drugiej strony da material — baze do zdiagnozowania, jaka jest prawdziwa
przyczyna lub przyczyny zawilgocenia i umozliwi nast¢pnie podjecie dalszych dziatan —
celowych, prawidtowych, z szansg na skutecznos$¢ i na pewno znacznie mniej kosztownych, niz
stosowane na wyrost metody agresywne. By¢ moze wyniki tych obserwacji bedg tak jasne
I jednoznaczne, ze ksigdz sam bedzie wiedzial, co nalezy zrobié¢, by wode odpedzi¢ od $wigtyni,
ale nie zawsze tak jest. By¢ moze niezbedne jeszcze bedzie rozpoznanie sytuacji geologicznej,
moze dokfadnicjsze badania klimatu i wentylacyjnosci kosciola — to zalezy od stopnia
zlozonosci problemu. Moze trzeba bedzie policzy¢?, czy zbyt intensywnym ogrzewaniem nie
spowodujemy zjawiska wykraplania wody w grubosci muréw, prowadzacego do ich
zawilgocenia?®.

W trudniejszych przypadkach do interpretacji ustalen i wynikéw pomiaréw dobrze jest zaprosic
doswiadczonego konserwatora, a jesli nie ma takiej mozliwosci, to trzeba pyta¢ o rade
przynajmniej kilku r6znych specjalistow. Ich opinie moga bardzo si¢ r6zni¢, co tylko powinno
utwierdzi¢ ksiedza w przekonaniu, ze nalezy dalej uparcie dazy¢ do prawdy. Ostatecznym
weryfikatorem skutecznos$ci przyjetej metody osuszania sg bowiem nie ludzie lecz fizyka. Nie

24 Obserwowanie klimatu w kosciele jest wazne, poniewaz to wiasnie jego nieprawidtowo$ci moga byé gtéwng
przyczyna zawilgocenia. Klimat i oceng¢ jego charakteru omoéwitam doktadnie w odpowiednich rozdziatach ksigzki
i artykule przywolanym w przypisie nr 1:

% Zagadnienia te reguluje norma PN-EN 1SO 13788:2013-05 - wersja polska "Cieplno-wilgotnosciowe
wlasciwosci komponentow budowlanych i elementow budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji migdzywarstwowej -- Metody obliczania"
i aktualna PN-EN ISO 13788:2013-05 - wersja angielska - http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13788-2013-05e.html

2 Mgr inz. arch. Pawel Filipowicz wyliczyt, ze w przypadku muru klinkierowego o gruboéci 60 ¢cm, z tynkiem
wapiennym 2 cm od wewnatrz, bez tynku zewngtrznego, przy temperaturze zewngtrznej mroznej, minus 20°C
pordéwnanie parametréw temperatury w przegrodzie (murze) i ciSnienia pary w przegrodzie pozwala ustali¢ granice
zagrozenia. Przy podgrzaniu powietrza we wnetrzu do +5°C mozliwo$¢ zawilgocenia wewnatrz muru jest na
granicy bezpieczefistwa, ale juz podgrzanie do +10°C spowoduje wykraplanie i w murze pojawi si¢ wilgo¢
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liczy si¢ ona ani z autorytetami, ani z wlozonymi w prace pieni¢dzmi i wysitkiem — wczes$niej
lub pdzniej bezwzglednie obnaza prawdg o stusznosci naszych decyz;ji.

Dzialanie

Poczynione obserwacje i ustalenia uprawniaja ksigdza - gospodarza kosciota do dzialania.
Czg$¢ prac mozna wykona¢ bez zadnych uzgodnien, w ramach podstawowej, gospodarskiej
troski o obiekt:

e naprawienie uszkodzen rynien, skontrolowanie koszy rynnowych?’, przedluzenie
kolanek rur spustowych, ulozenie korytek odprowadzajacych wode z rynien i rur;

e korekta spadkow terenu od budynku, pozwalajacych na sprawne i szybkie
odprowadzanie catej wody opadowej z otoczenia kos$ciola;

e zasypanie wszelkich dotkow 1 przeglgbien zatrzymujacych wode;

e usunig¢cie wystajacych kraweznikow;

e w przypadku zbyt wysoko utozonego chodnika tymczasowe przecigcie go w kilku
miejscach dla zatozenia korytek (odwodnienie liniowe) zapewniajacych odptyw wody,
a docelowo usunigcie go 1 zastgpienie $ciezka drenujaca;

e zlikwidowanie moczenia muru wodg odpryskowa przez usunigcie twardej nawierzchni
1 zastgpienie jej trawg (w przypadku zwirku po wykonanym wcze$niej drenazu mozna
przemysle¢ zasadno$¢ przykrycia go geowldkning, cienka warstwg ziemi i porycia
dobrze ukorzeniong trawg z rolki) - szczegoélnie na linii spadania wody z okapow lub
rynien nie moze by¢ twardej nawierzchni;

e udroznienie kanalow wentylacyjnych w stropie lub sklepieniu, ewentualnie takze
udroznienie pierwotnego systemu wentylacji (kominy w wiezach lub $cianach
kosciota);

e stworzenie ,,bazy danych” — ksigzki, zeszytu, takze dysku z opisem ustalen, aby unikng¢
gubienia wiedzy o $wiatyni i zabezpieczy¢ ja dla nastgpcoOw.

Uzgodnien wymagaja powazniejsze prace. Jezeli pomiary odleglosci od parapetow okien
wykazaty, ze mamy podwyzszony poziom gruntu wokoét kosciota, to projekt odstoniecia punktu
0”7 powinien zosta¢ przygotowany (po wczesniejszych badaniach odkrywkowych) przez
konserwatora-restauratora zabytkow i ewentualnie takze inzyniera a nast¢pnie uzgodniony
Z Wojewodzkim oraz z Diecezjalnym Konserwatorem Zabytkow i zrealizowany pod nadzorem
archeologicznym (ze wzglgdu na np. obecnos¢ pochdéwkow).

Uzgodnien i powaznej natychmiastowej pomocy konserwatorskiej wymagaja te koscioty,
w ktorych uszkodzenia rur podziemnych i réwnoczesne pekniecia muréw wskazuja, ze
mogto dojs¢ do naruszenia stosunkow wodnych na skutek np. wykonania nieodpowiedniego
drenazu, podptukania fundamentéw, duzych inwestycji w poblizu §wiatyni, usuni¢cia drzew
Z otoczenia, zasypania stawu lub dawnego systemu drenarskiego, ktory regulowat w przesztosci
stosunki wodne itp. Konieczne jest wtedy wykonanie badan aktywnosci peknieé¢ oraz badan
geologicznych terenu. Wazne jest takze ustalenie czy obiekt byt w przeszlosci osuszany i jaka
metodg oraz poréwnanie dzisiejszej sytuacji z historyczna, zarejestrowang na starych zdjeciach,
w opisach, w ludzkiej pamigci. W przypadku istnienia $§ladow dawnego systemu drenarskiego
wazne jest przeanalizowanie, z jakiego czasu pochodzi i jakie sg szanse jego skutecznosci
W przypadku przywrdcenia.

2" Zbyt mate kosze rynnowe nie nadazajace z odbieraniem wody podczas wigkszego deszczu i nie radzace sobie
podczas topnienia $niegu, sa bardzo czgsto przyczyna niszczenia tynkow zewngtrznych i zawilgacania $cian.
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Na zakonczenie

Na zakonczenie przepowiadam oczywistos$ci — w trosce o kosciot najwazniejsze jest codzienne
dbanie o dachy?®, okapy, rynny — natychmiastowe latanie i naprawianie uszkodzen. Nawet
dorazna fata jest zawsze lepsza niz dziura! Dbanie, by drogi w najblizszym otoczeniu sprzyjaly
odprowadzaniu wody, a nie blokowaly jej odptywu. Dbanie o oddychanie ziemi wokot
$wigtyni, o to, by drzewa i krzewy (posadzone w bezpiecznej odleglosci) chronily obiekt
i usuwaly z gleby wilgoé¢, ktora bez ich obecnosci trafia w mury.

To wszystko jest wazne, bo walka z zawilgoceniem to w rzeczywistosci walka nie tylko
z kazdym litrem wody, ale wrecz z kazdg jej kropla!

Codzienne staranne dbanie o kosciol jest mato spektakularne, slabo dostrzegane przez
otoczenie, nie przynoszace poklasku. Jednak dla dobra koSciola jest najwazniejsze! Jest ono
roOwnoznaczne z okazaniem szacunku dla wiedzy 1 madrosci pierwszych budowniczych, dla
pokolen naszych przodkoéw, pokolen troskliwych proboszczow, ktorzy zostawili nam koscioty,
jako nasze dziedzictwo.

Koscioly budowano z milosci i z miloScia.

Przekazujac ksiezom wiedz¢ o zawilgoceniach nie podaje gotowych recept, bo to nie jest
mozliwe. Kazdy kosciot jest inny, kazde zawilgocenie moze mie¢ inne przyczyny i rodzi¢
odmienne skutki. Przekazuje ksiezom narzedzie do oceny sytuacji i podejmowania
swiadomych decyzji. Jesli wiemy jak to zrobi¢, to czesto nawet niewielkimi zmianami diety
czy trybu zycia, jesteSmy w stanie radykalnie zmieni¢ swoj stan zdrowia. Podobnie jest
Z budowlg $wiatyni. Matymi krokami mozemy osiggng¢ wielki sukces i jest to droga
pewniejsza, bezpieczniejsza, mniej bolesna, a przede wszystkim znacznie tansza, niz radykalna
chirurgia ratunkowa. I nawet jesli dzi$ ksiedzu nie uda si¢ samodzielnie catkowicie rozwigzac
trudnego problemu zawilgocenia, to juz cho¢by tylko wyeliminowanie czesci przyczyn
»podlewania kosciota” w krotkim czasie przelozy si¢ na wyrazng poprawe sytuacji, stajac si¢
powodem do dumy i poczucia wielkiej satysfakcji. Stanie si¢ rzeczywista, wielka zaslugg
ksiedza.

Szczes¢ Boze!

Bogumita J. Rouba

Drzigkuje bardzo wszystkim Przyjaciotom, InZynierom, Kolegom-konserwatorom i Zyczliwym,
uwaznym Ksiezom, ktorzy poswiecili swoj czas na konsultowanie i doskonalenie tego tekstu.

Bede tez wdzieczna Ksigzom, ktorzy zechcq podzieli¢ sie swoimi uwagami i doswiadczeniami,
zwlaszcza relacjami z przypadkow skutecznego pozbycia sig zawilgocenia.

Torun 30 08 2017 r., aktualizowane i uzupetniane 28 07 2018 r. oraz 21 09 2019 .

28 Uwaga - przy pracach dachowych nie powinno si¢ pochopnie zmienia¢ zamierzonego pierwotnie systemu
wypuszczania i odprowadzenia wody.
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Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski do udostgpniania zainteresowanym ksi¢zom.30.08.2017

-y

Fot. 1. Przyklad kosciota, w ktérym pierwszg przyczyna zawilgocenia jest infiltracja wody
w mur na skutek podwyzszenia poziomu gruntu az o 50 cm, (co ustalono porownujac rz¢dne
terenu z poziomem posadzki we wnetrzu). Infiltracja jest wzmacniana przez przykrycie gruntu

od gory bardzo solidna betonowa opaska, co jest druga przyczyna zawilgocenia. Stan w roku
2011. Fot. B. J . Rouba
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2y

Vs

Fot. 2. Kos$ciol znajduje si¢ na wzniesieniu, a najblizszy teren opada ,,0d $cian”, jednak
pozytywny efekt jest catkowicie niwelowany dziataniem opaski, odpowiedzialnej za odbijanie
1 narzucanie wody na $ciany, skad poprzez zaprawe migruje ona do wngtrza, stanowigc trzeci
element procesu zawilgacania gotyckiej budowli. Popekane rynny, zbyt krotkie rury spustowe
zakonczone roéwnie krotkimi  kolankami oraz brak rynsztokéw  przejmujacych
i odprowadzajacych szybko wode od kosSciota — to czwarty element zwigkszajacy zawilgocenie.
Takze Zle rozwigzane odprowadzanie wody z dachu zakrystii, moczenie $cian i rozrost glonow
pogarszaja stan kosciola. Widoczna na fotografii sytuacja sprawila, ze doszto juz
najprawdopodobniej do rozmigkczenia gruntu pod naroznikiem zakrystii, o czym Swiadczy
glebokie peknigcie, widoczne na podtnocnym cokole, na fotografii z prawej strony rury
spustowej. Ma ono swoj odpowiednik takze od strony wschodniej (fot. 3). Fot. B. J. Rouba
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Fot. 3. Naroznik zakrystii od strony wschodniej, widoczne to samo peknigcie
Najprawdopodobniej rozmigkczenie gruntu woda wylewang z rury spustowej w jeden punkt
I przy tym obcigzenie betonowa opaska sprawito, ze naroznik wisi juz wlasciwie w powietrzu.
Fot. B. J. Rouba
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Fot. 4. W tym samym ko$ciele na $cianie wschodniej znajduje si¢ XIX-wieczna grupa
Ukrzyzowania malowana na blasze. Woda skapujaca z ostaniajacego ja daszku trafiata latami
doktadnie na zwienczenie nagrobka zastuzonej rodziny dobrodziejow kosciota 1 fundatorow
grupy Ukrzyzowania. Najintensywniejsze zniszczenia $ciany 1 postaci powstale w wyniku
uderzen kropel odbijanych od twardego kamienia (widoczne jako charakterystyczne zabielenia)
- ukladaja si¢ w ksztalt tuku, powtarzajacego doktadnie tuk gornej cz¢séci nagrobka. Fot. B. J.
Rouba
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Fot. 5. Ten gotycki kosciot jest potozony na pagorku, ktéry od strony wschodniej ostra, pionowg
skarpa (kilkunastometrowej wysokosci) opada ku drodze. Wzdhiz Sciany poludniowej kosciot
zachowal oryginalne opracowanie terenu — spadek i trawe. Chodnik potozony pod koniec lat
70. lub w latach 80. XX w. jest na tyle niski, Ze nie zatrzymuje wickszych iloéci wody. Sciana
jest sucha. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 6. Wzdluz $ciany wschodniej prezbiterium spadek juz nie jest tak wyrazny, stad wigksze
zawilgocenie i zniszczenia. Natomiast po lewej stronie fotografii, nad sama krawedziag skarpy
(wskazane strzatka) widoczne jest uszkodzenie 1 zapadnigcie chodnika. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 7. Winowajca! Rura spustowa, ktorej przedtuzenie wkopano w grunt, zamiast wodg¢
odprowadzi¢ niewielkim rynsztokiem ku odleglej o 3 metry krawedzi skarpy!
Najprawdopodobniej juz dawno rura podziemna ulegta uszkodzeniu, w rezultacie nastepuje
rozmywanie gruntu, co w tym szczegodlnym przypadku jest wyjatkowo niebezpieczne dla
stabilno$ci wzgorka, skarpy 1 kosciola. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 8. Rok 2006 — $wiezo zakonczone prace przy odwodnieniu gotyckiego kosciota. Nie trudno
przewidzie¢, ze podczas deszczu woda po prostu musi spltywac po $cianie za foli¢, utozong bez
gornego zamkniecia, kamienie dadzg natomiast odprysk, wzmacniajacy zawilgocenie dolnej
partii §cian. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 9. Dzi$ stan tego kosciota jest oplakany. Zbyt wysoki chodnik blokuje odptyw wody na
catym obwodzie. Wykonana w 2006 roku izolacja nie sprawdzila si¢ 1 Sciany $wiatyni po prostu
sg mokre. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 10. Roslinno$¢ migdzy folig a murem pokazuje, ze nie jest to przestrzen sucha. Fot.
B. J. Rouba
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07/05/2011

Fot. 11. Ta sama $ciana zachodnia od strony wnetrza, w prawo od drzwi wejsciowych — gotym
okiem widac jej bardzo wysokie zawilgocenie. Fot. B. J. Rouba
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07/05/2017

Fot. 12. Po lewej stronie drzwi wejSciowych stan jest jeszcze gorszy. Nie sg to wysolenia

$wiadczace o wysychaniu muru, lecz mokre plamy, méwiace o skrajnym nasyceniu muru woda.
Fot B. J. Rouba
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Fot. 13. Sciana wschodnia tego samego kosciota - mimo, ze chodnik nie jest w tym miejscu
drastycznie wysoki, to duza cze$s¢ wody spadajacej na obszar porosniety trawag jest
zatrzymywana przez nierownosci 1 zaglebienia w ziemi. Takze betonowa opaska (widoczna po
prawej stronie) ma znaczacy udzial we wzmacnianiu zawilgocenia. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 14. Naroznik miedzy szkarpa prezbiterium a §ciang pdinocng. Niepokoj budzi nie tylko
betonowa opaska, ale rura spustowa wkopana w ziemie¢ 1 odprowadzajaca wod¢ nie wiadomo
gdzie. Jej stan z pewnoscig od dawna nie byt kontrolowany i nie wiadomo czy odprowadza
wodg poza teren kosciota, czy pod jego fundamenty. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 15. Kosciot w Kokocku jest jednym z niemal nieprzeksztatconych, kompletnie
zachowanych dziet znanego architekta K. F. Schinkla. Dotrwat do naszych czasow w dobrym
stanie. Uniknat problemu zawilgocenia mi¢dzy innymi dlatego, ze jego madrzy opiekunowie
utrzymali oryginalne uksztaltowanie otoczenia, zwirowg alejk¢ obejscia, bez krawe¢znikow
i innych blokad wody. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 16. Rok 2012 — przypadek kosciota, w ktorym wykonano owijanie sztywng folig
fundamentow zbudowanych z olbrzymich gtazéw narzutowych. Tak ulozona folia bedzie
zatrzymywac 1 uniemozliwia¢ odparowanie wody, a jesli w ramach prac spoiny wypemiono
zaprawg, to stworzy warunki do wedrowki wody w gore 1 w rezultacie zwigkszy zawilgocenie
kosciota. Pokazany tu przypadek nie jest niestety odosobniony! Fot. B. J. Rouba
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Fot. 17. Na tym budynku z pierwszej potowy lat 70. wida¢ niszczace dzialanie wody
odpryskowej, odbijanej przez twarda nawierzchni¢ betonowg — okladzina klinkierowa jest juz
na duzej powierzchni oddzielona od podloza i trzyma si¢ jedynie silg przyzwyczajenia.
Natomiast w cze$ci, gdzie zamiast betonu trawa dochodzi do $cian budynku — oktadzina jest
w idealnym stanie, trzyma si¢ dobrze podloza, nawet barw¢ ma niezmieniong! Fot. B. J. Rouba
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Fot. 18. Krawezniki dawnych ulic sg bezpieczne, zwlaszcza jesli tak jak tu, potozone sg plasko.
W przeciwienstwie do idealnie spasowanych betonowych kraweznikow wspotczesnych, te nie
blokuja odptywu wody dzigki szczelinom migdzy tworzacymi je kamieniami. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 19. Rok 2014 - ekstremalnie zawilgocony ko$ciot. Prace osuszajgce przeprowadzono
w nim w latach 80., wykonujac drenaz blizej nieokreslong metoda. W latach 90. kosciot zostat
okolony chodnikiem 2z polbruku - wysokim, z jeszcze wyzszym kraweznikiem.
Przeprowadzone pomiary zawilgocenia pokazaly, ze problem wysokiej 1 bardzo wysokiej
wilgotnosci muréw dotyczy w zasadzie calego kos$ciota, zwlaszcza calej strony pdinocnej
i wschodniej $ciany prezbiterium. Rozklad zawilgocenia z wyrazng przewaga wysokich
warto$ci w obszarze przyziemia, a takze brak strefy koncentracji soli, typowej oznaki
podciagania kapilarnego, kaze interpretowaé obecny stan, jako nastepstwo zlego
odprowadzania wody opadowej. Nieprawidlowe ulozenie chodnika spowodowato efekt
,»grobli” zamykajacej wod¢ na zaglebionym terenie w poblizu §cian. Wykonane w ostatnim
czasie przedtuzenia rur spustowych tylko cze$ciowo ratuja sytuacje, poniewaz wyprowadzaja
one wode¢ z dachu poza obreb ,,wanny”, w ktorej obecnie stoi koscidt. Brak jest natomiast
mozliwos$ci odprowadzenia wody spadajacej na otaczajacy Sciany pas trawy. W rezultacie po
kazdym wiekszym deszczu w poblizu kosciola pozostaja tony wody. Jesli przyjac, ze ten
kosciot ma 60 m dhugosci 1 10 m szerokosci, a pas ,,wanny” ok. 2,5 m szeroko$ci, to podczas
deszczu, w czasie ktérego spadnie 30 mm wody na 1 m? — przy $cianach pozostanie 10 500
litrow wody! A jesli bedzie to deszcz nawalny, podczas ktérego na 1 m? spas¢ moze nawet 150
mm wody? Latwo policzy¢ — pod $ciany kosciota spadnie wowczas 52 500 litrow, czyli 52,5
ton wody! Wysoki na ok. 10 - 15 cm kraweznik bez trudu poradzi sobie z zatrzymaniem jej
wszystkiej przy $cianach $§wiatyni! Fot. B. J. Rouba.
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Fot. 20. Kwiecien 2013 r. Firma budowlana realizujgca finansowane z funduszy europejskich
zadanie: ,,Modernizacja gotyckiego kosciota w...” wykonuje przepon¢ i niby-drenaz. Nie
ustalono punktu ,,0”, nie obnizono, ani nie zdystansowano nadmiaru ziemi. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 21. Maj 2013 r. Praca juz prawie zakonczona, juz zamontowano kraweznik, ktory tony
wody zatrzyma przy kos$ciele, juz wysypano drobny thiczen, ktory bedzie shuzyl wywotywaniu
efektu odprysku. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 22. Ostatni akt dziatlan to budowa zjezdzalni dla wody. To co wida¢ na fotografii nie jest
mistyfikacja, lecz faktem. Wysoki chodnik okalajacy kosciot potaczono z nizszym poziomem
wejscia do wnetrza. Poniewaz cienka nitka odwodnienia liniowego nie radzi sobie z woda
podczas wigkszego deszczu, dlatego pod dzwonnicg (po prawej stronie) stoja w pogotowiu
worki z piaskiem, ktorymi przed kazdym deszczem zabezpieczane sg drzwi wejSciowe do
kosciota. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 23. Potudniows $ciane katedry w Gorzowie Wielkopolskim skutecznie osuszono prostym
i tanim sposobem — dystansujagc nadmiar ziemi. Woda z obszaru obnizenia jest w tym
przypadku skutecznie odprowadzana do kanalizacji miejskiej, dzigki odpowiedniemu
wyprofilowaniu spadkéw ,,fosy”. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 24. Biata linia, biegnaca srodkiem ptyt twardej opaski tego wspodtczesnego budynku
pokazuje, ze wlasnie tu spada i rozbija si¢ przelewajaca si¢ z rynien woda deszczowa, a po
kazdej chtodnej nocy skapujaca z nich woda kondensacyjna. Moczy ona przyziemie budynku,
tworzac warunki do wzrostu glonow i grzybow, sprzyjajac zawilgoceniu wngtrza. Gdyby w tym
miejscu uformowang z wyraznym spadkiem nawierzchni¢ porastala trawa, zniszczen mozna
byloby unikng¢. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 25. Cokot neogotyckiego kosciota, w ktorym w roku 2013 przeprowadzono remont fasady,
a w roku 2017 opracowano najblizsze otoczenie, zastepujac twarde opaski rownie twardymi
otoczakami. Po dwu zaledwie latach wida¢, ze wbrew powszechnemu przekonaniu, nie chronia
one przed niszczacym dzialaniem wody odpryskowej — zielone glony juz skolonizowaly
zawilgocong dolng strefe budynku. Nawet same otoczaki, lezace na linii Spadania wody, juz tez
sg obro$niete glonami. Fot. B. J. Rouba
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Fot. 26. Ten sam kos$ciét — obecno$¢ glonéw s$wiadczy o zawilgoceniu przyziemia woda
odbijang od twardych otoczakow. Rura spustowa zamontowana bez tzw. rewizji bezposrednio
nad lub pod kolankiem, czyli newralgicznym miejscem, gdzie beda si¢ gromadzity liscie i
$miecie z dachu. Brak tatwego dostgpu utrudni oczyszczanie i zapewnienie droznosci.
Natomiast ptytko wkopany w grunt dolny odcinek rury bgdzie narazony na zamarzanie, co
zwykle prowadzi do popegkania, a potem niekontrolowanego wyplywania wody i ostabiania
spoistosci gruntu — podstawy budowli! Fot. B. J. Rouba
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Przypomnienie zasad rozwiazywania probleméw zawilgocenia

Rys. 1. Proste pierwotne
rozwigzania, stuzace bezpiecznemu
odprowadzeniu wody spod $cian,
mozna spotkac jeszcze nawet przy
niektorych kosciotach gotyckich.
Ostry spadek poro$nigtego trawg
e terenu i brak jakichkolwiek
g przeszkod zatrzymujacych wode
zapewniajg szybkie jej odplywanie
podczas deszczu. Nie ma tez wtedy
prawie wcale narzucania na $ciany
wody odpryskowe;.

Rys. 2. Z latami przy wielu

e isicicoplcalagris e el kosciotach dochodzilo do
T | i podniesienia poziomu gruntu
— w stosunku do planowanego
: : ; niegdys przez budowniczych.

Otwieralo to droge infiltracji wody
bezposrednio w mury. Ten stan
najczesciej potem utrwalano
betonowa opaska, uwazang przez
dlugie lata za cudowny lek na
zawilgocenie. Opaska
uniemozliwiala odparowanie wody
z mokrego gruntu i dodatkowo
wywotywata narzucanie wody
odpryskowej na $ciany. Jesli do
tego przy kosciele pojawit si¢ wysoki jak grobla chodnik, okolony kraweznikiem, to po
wigkszych opadach przy $cianach ko$ciota pozostawaly dziesiatki ton nieodprowadzone;j
wody! Opr. B. J. Rouba

zbyt wysoki poziom gruntu - droga migraciji wody w mur

e punkt 0

fatalny, wystepujacy przy wielu
iotach
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Rys. 3. Jezeli nie ma mozliwosci

zastosowania najprostszego

rozwigzania, jakim jest usunigcie
N nadmiaru naroslej wtornie ziemi, to
e e em pone ek trzeba jg zdystansowac¢ od $cian
kosciota. Nalezy przy tym zadbac,
by pod linig spadania wody z okapu
lub rynien znajdowatla si¢ trawa, a
nie np. twardy kamien
wypetniajacy kanat lub kratka
przykrywajaca kanal otwarty.
Koniecznie tez trzeba zwrocic
uwage na odpowiednig budowe
sciezki okalajacej kosciol.
Opr. B. J. Rouba

punkt 0

zasada rozwiazywania p iaru ziemi i budowy §cie7
drenujycej - wykop Sciezki zawsze o dnie skosnym ,,0d kosciota
#wirem lub thuczniem — uwaga na utrzymanie spadkéw na catym obwodzie!

Rys. 4. Metodg sprawdzona,
bezpieczng i mozliwa do

I zastosowania niekiedy nawet w
warunkach miejskiej zabudowy

-wykop o dnie skosnym,

: ol e bl 4510 oo o ok jest zdystansowanie nadmiaru

: ziemi przez odpowiednie

I opracowanie najblizszego

: S otoczenia koéciota. Kilka cm
ponizej punktu 0 spadek pod
ostrym katem bezposrednio przy
murach, zaglebienie obiegajace
calg budowle i fagodne przejscie

zasada iazywani: lemo iaru ziemi i budowy Sciezki

dismmipee g St cawsae o Oni shofayum o ki ypeliony do poziomu otaczajacego terenu.

zwirem lub thuczniem — uwaga na utrzymanie spadkéw na calym obwodzie!

Warunkiem powodzenia jest
sprawne ustalenie spadkow

i staranne, skuteczne odprowadzenie wody z powstatej wokot kosciota ,,fosy”.

Opr. B. J. Rouba
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